










Juntos construimos el sueño
de una Colombia mejor.

• Paso 13: cuidadosamente, y de manera constante (ni rápida ni lenta), retire el cono de forma 
vertical. Este proceso debe durar entre 5 y 7 segundos.

• Paso 14: por último, ubique el cono al lado de la muestra, de manera que la base inferior
quede hacia arriba y la base superior repose en la plataforma donde se realizó la prueba.
Ponga la varilla sobre el cono y, utilizando un flexómetro, mida el asentamiento.
Es importante que la medida del asentamiento se realice sobre el centro desplazado de la muestra.

• Paso 12: para finalizar, sostenga el cono por los manillares superiores, ejerciendo presión hacia 
abajo, y luego retire los pies de las aspas.
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